
 
ส ำหรับผู้ขอรับบริกำร (Customer)        
ช่ือหน่วยงาน/บริษัท.                                                          .เลขทะเบียนนิตบิุคคล (13 หลกั).                                                  .  
เลขท่ี.                      .ถนน .                                              . ต าบล/ แขวง.                        .อ าเภอ/ เขต.                                 .    . 
จังหวัด.                             .รหัสไปรษณยี.์                           .     
ช่ือผู้ประสานงาน                                                  .เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ ี ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐                                         
ต าแหน่ง.                                   .โทรศัพท์.                            .โทรสาร.                            .E-mail.                                      .                     
รำยละเอียดชิ้นงำนที่ต้องกำรขอรับบริกำร  (Melt Flow Properties)  
             รำยละเอียดชิ้นงำนสง่ทดสอบ 

      (Description) 
 รำยกำรทดสอบ 
     (Test Items) 

     จ ำนวน      
     (Quantity) 

มำตรฐำนกำรทดสอบ 
 (Standard Test Method) 

             หมำยเหตุ 
       (เช่น สภำวะกำรทดสอบ) 

ชนิดของชิ้นงำนทดสอบ 
☐PE  .                                               .  
☐PP .                                                . 
☐PVC .                                              . 
☐PET .                                              . 
☐PS .                                                . 
☐อื่นๆ.                                               .  
 

ลักษณะตัวอย่ำง 
☐เม็ด 
☐ผง 
☐ชิ้นงานลักษณะตามมาตรฐานการทดสอบ 
☐อื่นๆ.                             .  
 

กำรเตรยีมตัวอยำ่ง (กรณีการทดสอบสมบัติเชิงกล) 
☐ลูกค้าเตรียมให้ 
☐ต้องการให้สถาบันฯเตรียมให้  
     สภาวะในการขึ้นรูปตวัอยา่ง 
          - อุณหภูม.ิ                                     . 
          - อื่นๆ.                                         . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.อัตรำกำรไหลของพลำสติก (Melt Flow Index, MFI) 
 
 

.                     . 

.                     . 

.                     . 

.                     . 

.                     . 

.                     . 

☐ASTM D1238 
☐ISO 1133 
☐อื่นๆ.                      .  
.                                .                                            

☐ก าหนดเอง 
     - อุณหภูมิ.                  oC . 
     - น้ าหนักกด 
           ☐  0.325   kg 
           ☐ 1.20    kg 
           ☐ 2.16    kg 
           ☐ 5.0      kg 
           ☐ 10.0    kg 
           ☐ 12.5    kg 
           ☐ 21.6   kg 
 

1) รำยงำนผลกำรทดสอบ     
2) กำรรับผลกำรทดสอบ      
3) ตัวอย่ำง               

☐ ภาษาไทย.       .ฉบับ  
☐ มารับด้วยตวัเอง      
☐ รับคืน                                        

☐ ภาษาอังกฤษ.       .ฉบับ   
☐ ทางไปรษณีย์ (ค่าบริการ 100 บาท)          
☐ ไม่รับคืน  (อนุญาตให้ท าลายทิ้ง)                                                      

 
 
 

 

แบบค ำขอรับบริกำรทดสอบ 
(Testing Request Form) 

เอกสารหมายเลข 3 
ใบตรวจสอบวตัถุดบิ 

เลขท่ี           . 
Supplier Code          . 
**ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีสถำบนัพลำสติก** 

เอกสารหมายเลข 3 
ใบตรวจสอบวตัถุดบิ 

เลขท่ี           . 
Supplier Code          . 
**ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีสถำบนัพลำสติก** 

เอกสารหมายเลข 3 
ใบตรวจสอบวตัถุดบิ 

เลขท่ี           . 
Supplier Code          . 
**ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีสถำบนัพลำสติก** 

เลขท่ี (Request No.).     .  
วันท่ี.       . 

เอกสารหมายเลข 3 
ใบตรวจสอบวตัถุดบิ 

เลขท่ี           . 
Supplier Code          . 
**ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีสถำบนัพลำสติก** 

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก : อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยอีุตสาหกรรม เลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี 0994000005563 สาขาที่ 00009 

เลขที่ 86/6 ซอยตรีมติร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.10110 โทร. 02-3915340 โทรสาร. 02-7123341   

(เลือกได้ 1 ฉบับ : มากกว่า 1 ฉบับ คิดค่าบริการเพิ่มฉบับละ 200 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 


